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樣品名稱

樣品型號

樣品材質

測試報告 號碼 : CT/2017/50479C 日期 : 2017/05/31

鈦

彰化縣伸港鄉全興村西全路166巷85號

晶鈦鑫股份有限公司 *CT/2017/50479C*

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商 晶鈦鑫股份有限公司

鈦餐刀叉勺

TKF-222

收件日期 2017/05/15

測試期間 2017/05/15 TO 2017/05/24

依據客戶指定，參考歐盟指引Resolution CM/Res (2013)9 金屬與合金材質之食品接觸器具

相關規範，德國LFGB 第30條與第31條，Regulation (EC) No. 1935/2004進行測試.

- 重金屬溶出量

測試需求

測試方法

總 結 重金屬溶出量 通過

參考EN 13130-1 (2004)，以感應耦合電漿質譜儀(ICP-MS)、感應耦合電漿原子發射光譜儀

(ICP-AES)檢測.

測試結果 請參閱下一頁.
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:

通過

1st + 2nd 3rd

0.2 5.481 n.d. 35 5

0.02 n.d. n.d. 0.28 0.04

0.001 n.d. n.d. 0.014 0.002

0.25 n.d. n.d. 8.4 1.2

0.005 n.d. n.d. 0.07 0.01

0.002 n.d. n.d. 0.035 0.005

0.1 n.d. n.d. 1.75 0.25

0.01 n.d. n.d. 0.14 0.02

0.1 n.d. n.d. 28 4

0.005 n.d. n.d. 0.07 0.01

0.02 0.0206 n.d. 0.336 0.048

0.25 n.d. n.d. 280 40

0.25 n.d. n.d. 12.6 1.8

0.002 n.d. n.d. 0.021 0.003

0.02 n.d. n.d. 0.84 0.12

0.05 n.d. n.d. 0.98 0.14

0.03 n.d. n.d. 0.56 0.08

0.0001 n.d. n.d. 0.0007 0.0001

0.005 0.010 n.d. 0.07 0.01

0.05 n.d. n.d. - -

5 n.d. n.d. 700 100

1 n.d. n.d. 35 5

5 n.d. n.d. - -

-

-

Remark :

測試條件及模擬液是由客戶指定.

錫

鋅

鎂

‧模 擬 液 : 人工自來水

‧測試條件 : 100℃, 4 hrs (小時)

接觸面積與模擬液體積比為 6 dm²/kg.

鈦

SRLRL測試項目

鋁

銻

砷

鋇

鈹

鎘

結果

No.1 7 x SRL
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鐵

鎳

銀

鉈

鉻

鈷

銅

鉛

錳

汞

鉬

金屬/金屬塗層 - 重金屬溶出 (單位: mg/kg)

測試結果

測試部位 No.1 灰色金屬
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

備註：

n.d. = Not Detected = below RL (未檢出 / 低於RL)

℃ = degree Celsius / 攝氐溫度

mg/kg = ppm；0.1wt% = 1000ppm

RL = Reporting Limit / 報告極限值

依據歐盟指引Resolution CM/Res (2013)9，第 3 次遷移量測試結果應符合特定遷移限值(SRL)，且針對重覆

使用之成品，其第 1 次及第 2 次遷移量總合結果應不得超出 7 倍 SRL.

"-" = Not Regulated / 無規格值

SRL = Specific Release Limit / 特定遷移限值
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#PIC

** 報告結尾 **

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位. *
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